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ER КераПост – 
корневые штифты из оксида циркония.

Рис. 1 Диаграмма, демонстрирующая адгезивную фиксацию
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Показания:
Все зубы и остаточные структуры зубов, 
восстановленные или укрепленные при 
помощи штифтов КераПост, могут исполь-
зоваться в качестве ортопедических опор 
с возможной последующей установкой 
керамических коронок, частичных коро-
нок и виниров без ухудшения естествен-
ного цвета зубов. Таким образом, дости-
гается превосходный эстетический 
результат.

Преимущества адгезивной 
фиксации:
По сравнению с привычными методи-
ками, использование штифтов КераПост 

практически удваивает ретенционное 
усилие. Почему это происходит? Адгезив-
ная техника в комбинации с огрублением 
поверхности корневых каналов создает 
все предпосылки для возможности хими-
ческо-механического соединения 
используемых материалов и обеспечи-
вает их герметичность. Это преимущество 
становится очевидным на этапе предва-
рительной стабилизации (до ортопедиче-
ского восстановления зуба), когда остав-
шаяся, даже незначительная, структура 
зуба может быть стабилизирована без 
существенной потери зубной ткани.

Вид керамического материала, из кото-
рого изготавливаются штифты ER Кера-
пост, за многие годы использования в 
стоматологической и медицинской сфе-
рах успешно показал свои превосходные 
антикоррозийные свойства, абсолютную 
биосовместимость и выдающуюся спо-
собность выдерживать механическую 
нагрузку.
По сравнению с металлическими штиф-
тами, штифты КераПост, имеющие цвет 
натуральных зубов, предлагают возмож-
ность эстетически идеальной реставра-
ции. В то же время высокая устойчивость 
штифтов КераПост к механической 
нагрузке позволяет достичь долговремен-
ной, стабильной и герметичной реставра-
ции при использовании адгезивной тех-
ники.  

Характеристика материала, 
из которого изготавливается КераПост
Оксид циркония:
Состав: 94,9 % ZrO2

 5,1 % Y2O3

Устойчивость к изгибу: 820 MPa
Коэффициент упругости: 200 GPa
Твердость (по Кнупу): 18.000 N/mm2

Реставрация зубов с 
частично разрушен-
ной коронкой
(разрушение коронко-
вой части составляет 
10 -70%, показана уста-
новка штифта)

Реставрация зубов с 
разрушенной корон-
кой при помощи дву-
составной керамиче-
ской вкладки 
(разрушение коронко-
вой части составляет 
70 -100%)
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Клиническая последовательность 
эстетического восстановления перед-
него зуба:
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1. Предоперационная клиническая 
ситуация

2. Предоперационная рентгенологиче-
сакая ситуация

3. Препарирование ложа для штифта и 
ретенционной камеры при помощи 
расширителя корневых каналов 
системы ER 196 и инструмента с 
алмазным кольцом 120В; контроль 
позиционирования штифта.

4. Снятие слепка штифта/культи для 
вкладки непрямым способом.

5. Далее создается вкладка в лабора-
тории. Реставрационная конструкция 
индивидуально адаптирована к восста-
навливаемому зубу и делится на 2 
части, то есть, на культевую вкладку и 
корневой штифт. Готовый керамиче-
ский штифт Комет помещается в куль-
тевую вкладку.

6. Контроль позиционирования 
вкладки, при этом сначала устанавли-
вается индивидуальная культевая 
вкладка.

7. Затем осуществляется пробная 
установка всей конструкции с 
КераПост.

8. Механическое препарирование 
канала при помощи инструмента 
196D, огрубляющего поверхность. 
Керамический штифт устанавливается 
при помощи композита двойного 
отверждения.

9. Заключительная обработка штифта/
культевой вкладки и снятие слепка.

10. Послеоперационный клинический 
статус после установки цельнокерами-
ческой коронки.
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